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SINTEF bekrefter at

Houseliner System

er vurdert a vaere egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om
omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for
de egenskaper, bruksomrader og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.

1. Innehaver av godkjenningen
Sacpro AB

Kallviksvagen 10

791 52 Falun

Sverige

WWW.Sacpro.se

Opprinnelig avigpsrar

Mansjett for avgrening

2. Produktbeskrivelse

Houseliner System er et system for renovering av slitte/skadede
avlgpsrer i bygninger for a forlenge brukstiden til rgrene. Prosessen
ved renovering er rensing og inspeksjon/vurdering av eksisterende

Rerforing

rer, utfgrelse av  rgrfornyingen,  kvalitetskontroll  og
driftsgjenopptagelse. Rgrfornyingen (rgrforingen) bestar av en Fig. 1
strempeformet fiberduk mettet med epoksy som fgres inn i og Oppbygning av Houseliner System

formes til eksisterende rgr, se figur 1. Systemet har prefabrikkerte
fiberstrempedeler for bruk ved gren. Ved dimensjonsoverganger
benyttes fleksible foringer. Produktene som inngar i systemet, er 3. Bruksomrader

angitt i tabell 1. Houseliner System kan brukes i avlgpsrgr av stgpejern og

plastmaterialer med diameter fra 50 til 150 mm. Godkjenningen

-;z:(t))jlljlkltspesifikasjon gjelder for avigpsrgr inne i bygninger. Systemet inkluderer ikke
renovering av golvsluk eller tilknytning til vatrommets tettesjikt.
Produkt Betegnelse
4. Egenskaper
Housliner Resin Base Materialegenskaper
Houseliner ULTRA HARDENER Produktegenskaper og tilhgrende kravspesifikasjoner er angitt i
Houseliner FAST HARDENER tabell 2.
Resin/bindemiddel -
Houseliner MEDIUM HARDENER Sikkerhet ved brann
Houseliner SLOW HARDENER Produktet er ikke klassifisert i henhold til EN 13501-1.
Houseliner HOT CURE HARDENER
Lydisolering

Houseliner FL 2,5-, 3-, 4- og 5Smm Produktets lydisolerende egenskaper er ikke undersgkt.

Houseliner FLT

Varmeisolering
Produktets varmeisolerende egenskaper er ikke undersgkt.

Houseliner FIX 2,5-, 3- og 4mm

Liner/fiberstrgmpe Houseliner FLF 2,5- og 3,5mm

Sacparts grenrér DN50 — DN150 Bestandighet
Basert pa praktisk erfaring er materialets bestandighet vurdert som
tilfredsstillende.

Sacparts Relining Connection 75/110

Sacparts Anborrningsgrenrér DNSORF
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Tabell 2
Produktegenskaper til Houseliner System bestemt ved typeprgving, og tilhgrende kravspesifikasjoner
Egenskap Metode Resultat
EN 877

Beleggets motstand mot temperaturvekslinger pkt. 5.7.2.7

L . . o . Ingen defekt
Produktet skal etter prgving ikke ha deformasjon eller giennomgaende sprekker. Prgvemetode i Ingen lekkasie
Det ma ikke veaere tegn til lekkasjer gjennom belegget. EN ISO 4628-2 g ]

EN ISO 4628-3

Brukskvaliteter etter renovering
Avigpsrgrets kapasitet etter utfgrt rgrfornying skal ikke komme under minimum EN 877

dimensjonerende kapasitet i noen del av anlegget.
Innvendig overflate skal ikke gi gkt fare for tilstopping.

pkt. 5.8.3 og 5.1 Ingen bemerkning

Beleggets motstand mot kjemikalier

Produktet skal beholde sin fasthet og elastisitet etter prgving. EN 877 Ingen bemerkning

. . . . . pkt. 5.7.2.3.
Det skal ikke oppsta korrosjon mellom produktet og opprinnelig rer.
Kapasitet for renovert sluk EN 1253-1 Ikke vurdert for dette
0,8 I/s ved 20 mm vannstand over slukrist (kravet gjelder kun sluket) produktet
Tykkelse pa innvendig belegg EN 877
Produsenten oppgir pa forhand minimum og maksimum tykkelse pa belegget. Dette pkt. 5.7.2.4 2-4 mm
kontrolleres etter at rersammenstillingen er demontert. T
Ringstivhet . .
Produktet skal ha ringstivhet som er tilstrekkelig til at det kan fungere som et EN 1228 Houseliner DN100 liner

frittstaende avlgpsrgr dersom det originale, omkringliggende avigpsrgret fjernes.

4,7 kN/m?

5. Miljgmessige forhold

Helse- og miljgfarlige kjemikalier

| herdet form inneholder Houseliner System ingen prioriterte
miljggifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes
som helse- og miljgfarlige. Prioriterte miljggifter omfatter CMR,
PBT og vPvB stoffer.

Bearbeiding av uherdete epoksyprodukter kan forarsake
hudallergi, astma og andre helseplager. Ved arbeid med dette
produktet skal det vises forsiktighet og korrekt verneutstyr ma
benyttes.

Pavirkning pd jord og grunnvann
Houseliner System er ikke testet med hensyn pa utlekking til jord
og vann.

Avfallshdndtering/gjenbruksmuligheter

Houseliner System skal kildesorteres som restavfall ved avhending.
Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan
energigjenvinnes.

Ikke herdet produkt er definert som farlig avfall (jfr.
avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall pa
byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig avfall. | tgrr tilstand
er produktet ikke farlig avfall.

6. Betingelser for bruk

Prosjektering

Pafgringsmetoden skal vaere forhandsprosjektert for hvert enkelt
prosjekt, slik at mengde, rekkefglge, tgrketider og ev. type redskap
for pafgring benyttes iht. produsentens anvisninger.

Det ma vurderes om anlegget har en utforming som er egnet for
metoden fgr arbeid iverksettes, se pkt. 4. Det ma kontrolleres at
rgret vil ha tilstrekkelig kapasitet etter eventuell rgrfornying.

Dersom produktet skal brukes pa rgr som gar gjennom
brannskillekonstruksjoner, ma det pases at gjennomfgringen
utfgres slik at brannmotstanden opprettholdes.

Forberedelser

Det skal utfgres en grundig rengjgring og inspeksjon av
eksisterende rgr. Etter rens/rengjgring ma avlgpsroret tgrke
innvendig. Ved behov skal det settes forsterkninger pa det
eksisterende avilgpsrgret som skal virke som form.

Utfarelse

Rerforingen skal framsta som heltrukken. Der det er behov for
skjgting skal det utfgres med overlapping. Det skal brukes tilpasset
utstyr/verktgy nar det er behov for hulltaking/kapping/justering av
rgrforingen. Det skal ikke vaere dpne partier mellom deler av
rgrforingen. Ender eller overganger skal sikres slik at disse
beskyttes mot direkte belastning av avilgpsvann. Ngdvendig
tilkomst for staking og rensing skal ogsa veere tilgjengelig etter at
rgrforingen er pafgrt.

Fiberstdmpe i dimensjon tilpasset rgrdiameteren mettes med
epoxy og fgres inn i eksisterende rgr. Tilhgrende deler brukes ved
dimensjonsendringer eller forgreninger. Ferdig herdet foring skal
ha en tykkelse pa minimum 2 mm, maximum 5 mm (max 10 mm i
forgreninger/bend).

Monteringstemperatur skal veere mellom 5 °C og 30 °C. Herdetiden
er avhengig av temperatur og bestemmes i henhold til
produsentens anvisninger.

Merking av anlegget
Avlgpsanlegget skal merkes tydelig med leverandgr av
rgrforingssystemet, for konsultasjon ved senere arbeid pa anlegget.

7. Produkt- og produksjonskontroll
Houseliner System produseres i Sverige for Sacpro AB.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjons-
kontrollen for & sikre at produktet blir produsert i henhold til de
forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av produktet er underlagt overvakende
produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF
Teknisk Godkjenning.
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8. Grunnlag for godkjenningen 10. Ansvar

Godkjenningen er basert pa systemvurdering og egenskaper Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold
bestemt ved typeprgving dokumentert i rapport som er innehavers til gjeldende rett. Krav kan ikke fremmes overfor SINTEF utover det
eiendom. som er nevnt i NS 8402.

9. Merking

Houseliner System merkes pa emballasjen med produsentens navn,
produktbeskrivelse og produksjonstidspunkt. Det kan ogsa merkes
med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG 20942:

for SINTEF

J}Mgoy Sugsh

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder



